
Laboratorio ARPA FVG

Prova (µg/l) Unità di misura Metodo Acc

Argento nanoparticella particelle/ml  ISO/TS 19590:2017 �

Argento nanoparticella dimensione media nM (nano metri)  ISO/TS 19590:2017 �

Argento nanoparticella dimensione più frequente nM (nano metri)  ISO/TS 19590:2017 �

Ossido di Cerio (CeO) nanoparticella particelle/ml  ISO/TS 19590:2017 �

Ossido di Cerio (CeO) nanoparticella dimensione media nM (nano metri)  ISO/TS 19590:2017 �

Ossido di Cerio (CeO) nanoparticella dimensione più frequente nM (nano metri)  ISO/TS 19590:2017 �

Ossido di Titanio (TiO2) nanoparticella particelle/ml  ISO/TS 19590:2017 �

Ossido di Titanio (TiO2) nanoparticella dimensione media nM (nano metri)  ISO/TS 19590:2017 �

Ossido di Titanio (TiO2) nanoparticella dimensione più frequente nM (nano metri)  ISO/TS 19590:2017 �

ACC

Nanoparticelle

LEGENDA

prova accreditata ISO 17025 se spuntata

Revisione 10/01/20 Pagina 1 di 1


